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Standardele din patrimoniul ASRO/CT 39 – Sudare și procedee conexe 
2017-09-30 

 
039.12 - Pulverizare termic ă 

 
NCT – notă de confirmare + traducere 
 
Nr. 
crt.  Indice  Titlu  Data 

aprob ării  
Metoda de 
adoptare  

Data 
traducerii  Înlocuie ște 

1 SR EN 1274: 
2005 

Pulverizare termică. Pulberi. Compoziţie, condiţii tehnice de livrare 
 

23/05/2005  Filă de 
confirmare 

  SR EN 1274: 
2004 

2 SR EN 1395-1: 
2007 

Pulverizare termică. Verificarea de acceptare a echipamentelor pentru 
pulverizare termică. Partea 1: Cerinţe generale 

30/06/2007  Anunț   SR EN 1395: 
1999 

3 SR EN 1395-2: 
2007 

Pulverizare termică. Verificarea de acceptare a echipamentelor pentru 
pulverizare termică. Partea 2: Pulverizare cu flacără inclusiv HVOF 

30/06/2007  Anunț   SR EN 1395: 
1999 

4 SR EN 1395-3: 
2007 

Pulverizare termică. Verificarea de acceptare a echipamentelor pentru 
pulverizare termică. Partea 3: Pulverizare cu arc electric 

30/06/2007  Anunț   SR EN 1395: 
1999 

5 SR EN 1395-4: 
2007 

Pulverizare termică. Verificarea de acceptare a echipamentelor pentru 
pulverizare termică. Partea 4: Pulverizare cu plasmă 

30/06/2007  Anunț   SR EN 1395: 
1999 

6 SR EN 1395-5: 
2007 

Pulverizare termică. Verificarea de acceptare a echipamentelor pentru 
pulverizare termică. Partea 5: Pulverizare cu plasmă în incinte 

30/06/2007  Anunț   SR EN 1395: 
1999 

7 SR EN 1395-6: 
2007 

Pulverizare termică. Verificarea de acceptare a echipamentelor pentru 
pulverizare termică. Partea 6: Sisteme de manipulare 

30/06/2007  Anunț   SR EN 1395: 
1999 

8 SR EN 1395-7: 
2007 

Pulverizare termică. Verificarea de acceptare a echipamentelor pentru 
pulverizare termică. Partea 7: Sisteme de alimentare cu pulbere 

30/06/2007  Anunț   SR EN 1395: 
1999 

9 SR EN 13507: 
2010 

Pulverizare termică. Pretratamentul suprafeţelor pieselor şi componentelor 
metalice pentru pulverizare termică 

31/07/2010  Anunț   SR EN 13507: 
2004 

10 SR EN 15339-2: 
2007 

Pulverizare termică. Cerinţe de securitate relative la echipamentele pentru 
pulverizare termică. Partea 2: Unităţi de reglare a alimentării cu gaz 

31/08/2007  Anunț     

11 SR EN 15340: 
2007 

Pulverizare termică. Determinarea rezistenţei la forfecare a acoperirilor 
obţinute prin pulverizare termică 

31/08/2007  Anunț     

12 SR EN 15520: 
2008 

Pulverizare termică. Recomandări privind proiectarea constructivă a 
componentelor acoperite prin pulverizare termică 
 

31/01/2008  NCT 31/08/2008    
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Nr. 
crt.  Indice  Titlu  Data 

aprob ării  
Metoda de 
adoptare  

Data 
traducerii  Înlocuie ște 

13 SR EN 15648: 
2009 

Pulverizare termică. Procedura de calificare cu privire la component 30/06/2009  Anunț     

14 SR EN 16813: 
2017 

Pulverizare termică. Măsurarea conductivităţii electrice a acoperirilor 
metalice neferoase obţinute prin pulverizare termică, prin metoda 
curenţilor turbionari      

28/04/2017  Anunț   

15 SR EN ISO 
2063:2005 

Pulverizare termică. Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Zinc, 
aluminiu şi aliajele lor 

22/12/2005  Anunț   SR EN 22063: 
1995 

16 SR EN ISO 
12670:2016 

Pulverizare termică. Componente tratate prin pulverizare termică. Condiţii 
tehnice de livrare 

31/03/2016  Anunț  SR EN 15311: 
2007 

17 SR EN ISO 
12671:2014 

Pulverizare termică. Acoperiri prin pulverizare termică. Reprezentare 
simbolică pe desene 

29/08/2014  NCT  29/04/2016  SR EN 14665: 
2005 

18 SR EN ISO 
12679:2016 

Pulverizare termică. Recomandări pentru pulverizarea termică 31/03/2016  Anunț  SR EN 14616: 
2005 

19 SR EN ISO 
12690:2011 

Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Coordonarea pulverizării 
termice. Sarcini şi responsabilităţi 

31/05/2011  NCT 31/07/2012  SR EN 13214: 
2004 

20 SR EN ISO 
13123:2012 

Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Metoda de încercare la 
cicluri termice pentru acoperiri tip barieră-termică sub gradient de 
temperatură 

31/05/2012  Anunț     

21 SR EN ISO 
14916:2017 

Pulverizare termică. Determinarea rezistenței de aderență prin încercarea 
la tracțiune 

29/09/2017 Traducere  SR EN 582: 
1995 

22 SR EN ISO 
14917:2017 

Pulverizare termică. Terminologie, clasificare 29/09/2017 Traducere  SR EN 657: 
2005 

23 SR EN ISO 
14918:2002 

Pulverizare termică. Calificarea operatorilor pentru pulverizare termică 26/09/2002  Filă de 
confirmare 

    

24 SR EN ISO 
14919:2015 

Pulverizare termică. Sârme, vergele şi benzi pentru pulverizarea termică 
cu flacără şi cu arc electric. Clasificare. Condiţii tehnice de livrare 

30/06/2015  Anunț   SR EN ISO 
14919:2002 

25 SR EN ISO 
14920:2015 

Pulverizare termică. Pulverizare şi fuziune a acoperirilor obţinute prin 
pulverizare termică cu aliaje autofondante 

30/06/2015  Anunț   SR EN ISO 
14920:2004 

26 SR EN ISO 
14921:2011 

Pulverizare termică. Procedura de aplicare a acoperirilor prin pulverizare 
termică pentru componente mecanice 

31/05/2011  Anunț   SR EN ISO 
14921:2002 

27 SR EN ISO 
14922-1:2004 

Pulverizare termică Condiţii de calitate pentru structurile obţinute prin 
pulverizare termică. Partea 1: Ghid pentru selecţie şi utilizare 

28/01/2004  Filă de 
confirmare 
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28 SR EN ISO 
14922-2:2004 

Pulverizare termică. Condiţii de calitate pentru structurile obţinute prin 
pulverizare termică. Partea 2: Cerinţe de calitate complete 

28/01/2004  Filă de 
confirmare 

    

29 SR EN ISO 
14922-3:2004 

Pulverizare termică. Condiţii de calitate pentru structurile obţinute prin 
pulverizare termică. Partea 3: Cerinţe de calitate standard 

28/01/2004  Filă de 
confirmare 

    

30 SR EN ISO 
14922-4:2004 

Pulverizare termică. Condiţii de calitate pentru structurile obţinute prin 
pulverizare termică. Partea 4: Cerinţe de calitate elementare 

28/01/2004  Filă de 
confirmare 

    

31 SR EN ISO 
14923:2004 

Pulverizare termica. Caracterizarea şi încercarea acoperirilor obţinute prin 
pulverizare termică 

15/06/2004  Filă de 
confirmare 

    

32 SR EN ISO 
14924:2006 

Pulverizare termică. Tratare şi prelucrare finală a acoperirilor prin 
pulverizare termică 

27/01/2006  Anunț     

33 SR EN ISO 
17834:2004 

Pulverizare termică. Acoperiri de protecţie împotriva coroziunii şi oxidării la 
temperaturi ridicate 

29/09/2004  Filă de 
confirmare 

    

34 SR EN ISO 
17836:2005 

Pulverizare termică. Determinarea randamentului de depunere în 
pulverizarea termică 

23/05/2005  Filă de 
confirmare 

    

 
Prelucrare: Petru Țenchea 


