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Standardele din patrimoniul ASRO/CT 40 – Examin ări nedistructive 
2017-09-30 

 
040.07 – Emisie acustic ă 

 
Nr. 
crt.  Indice  Titlu  Data 

aprob ării  
Metoda de 
adoptare  

Data 
traducerii  Înlocuie ște 

1 SR EN 1330-1: 
2015 

Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 1: Lista termenilor 
generali 

29/05/2015  Traducere   SR EN 1330-1:2002 

2 SR EN 1330-2: 
2002 

Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 2: Termeni comuni 
pentru metodele de examinare nedistructivă 

26/11/2002  Traducere     

3 SR EN 1330-9: 
2009 

Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 9: Termeni utilizaţi la 
examinarea prin emisie acustică 

30/10/2009  Anunț   SR EN 1330-9:2002 

4 SR EN 13477-1: 
2003 

Examinări nedistructive. Emisie acustică. Caracterizarea 
echipamentului. Partea 1: Descrierea echipamentului 

22/07/2003  Filă de 
confirmare 

    

5 SR EN 13477-2: 
2011 

Examinări nedistructive. Emisie acustică. Caracterizarea 
echipamentului. Partea 2: Verificarea caracteristicilor de funcţionare 

28/02/2011  Anunț   SR EN 13477-2: 
2003 

6 SR EN 13554: 
2011 

Examinări nedistructive. Emisie acustică. Principii generale 30/06/2011  Anunț   SR EN 13554:2003; 
SR EN 13554:2003/ 
A1:2004 

7 SR EN 14584: 
2013 

Examinări nedistructive. Emisie acustică. Examinarea echipamentelor 
metalice sub presiune în timpul încercării. Localizarea plană a surselor 
de emisie acustică 

31/10/2013  Anunț   SR EN 14584:2006 

8 SR EN 15495: 
2008 

Examinări nedistructive. Emisia acustică. Examinarea echipamentelor 
metalice sub presiune în timpul probei de etanşeitate. Localizarea 
zonală a surselor de emisie acustică 
 

31/05/2008  Traducere     

9 SR EN 15856: 
2010 

Examinări nedistructive. Emisie acustică. Principii generale ale 
examinării prin emisie acustică pentru detectarea coroziunii într-o 
incintă metalică plină cu lichid 
 

30/06/2010  Anunț     

10 SR EN 15857: 
2010 

Examinări nedistructive. Emisie acustică. Examinarea polimerilor 
armaţi cu fibre. Metodologie specifică şi criterii de evaluare generală 
 

30/06/2010  Anunț     
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11 SR EN ISO 
18081:2016 

Examinări nedistructive. Examinare prin emisie acustică. Detecţia 
scurgerilor prin emisie acustică              

29/11/2016 Anunț   

 
Prelucrare: Petru Țenchea 


